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Tujuan Penelitian
Menganalisa perbandingan karakter anatomi, morfologi, dan
sifat mekanik serat pinang muda dengan serat pinang tua.
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Tabel 3. Rata-rata Uji Tensile Tabel 2. Rata-rata Uji Tensile.
Serat Kulit Pinang Muda Rata-rata Serat Kulit Pinang Tua Rata-rata
1 2 3 4 S (gram) 1 2 3 4 5 (gram)
| 600 300 400 300 500 "5(‘” | 500 00 900 12,000 10,000 4.840
2 400 500 300 GO0 900 540 2 900 400 600 10,000 10,000 4.380
3 S00 700 00 300 400 500 3 14,000 T00 10,000 900 500 5220
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mekanik dari kedua serat pinang. Serat Pinang yang tua terlihat lebih
tebal dan kuat serta lebih panjang dari serat pinang yang muda,
sedangkan serat pinang yang muda lebih tipis dan mudah patah tetapi
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